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Rozwój cywilizacji niesie za 
sobą wzrost konsumpcji 
i w efekcie zwiększa się ilość 
powstających różnego ro-

dzaju odpadów, które nie muszą być 
materiałem niepożądanym i mogą być 
wykorzystane jako surowiec przydatny 
do produkcji innych pełnowartościo-
wych materiałów [1]. Możliwe jest 
więc wykorzystanie odpadu jako ta-
niego lub wręcz darmowego składnika 
przeznaczonego do dalszego przetwa-
rzania [2÷5]. A. Smejda-Krzewicka 
i inni przedstawili sposoby recyklingu 
zużytych opon samochodowych, pole-
gające na przetworzeniu ich na skład-
niki o wartości użytkowej, a następnie 
wykorzystaniu w różnych dziedzinach. 
Przykładem jest zastosowanie pozyska-
nego miału gumowego do produkcji 
np. dywaników samochodowych, wy-
cieraczek, mat i wykładzin podłogo-
wych, pokryć dachowych czy do mo-
dyfikacji lepiszcza asfaltowego. N.F. 
Medina i inni zaprezentowali przegląd 
badań i rozważań literaturowych na 
temat pozyskanych pełnowartościo-
wych składników ze zużytych opon 
samochodowych. Opisali właściwości 

Ocena efektywności tłumienia  
drgań przez recyklingową  
mieszankę kompozytową

Assessment of the vibrations damping efficiency  
by a recycled composite mixture

1)  Politechnika Częstochowska, Wydział Bu-
downictwa

*)  Adres do korespondencji:  
izabela.adamczyk@pcz.pl

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę projektowania 
i wyniki doświadczalne składu recyklingowej mieszanki kom-
pozytowej pod względem efektywności tłumienia drgań. Mie-
szanka kompozytowa pozwoliła na zagospodarowanie materia-
łów pochodzących z recyklingu: granulatu gumowego SBR oraz 
politereftalanu etylenu w postaci płatków PET. Przeprowadzone 
badania wykazały skuteczność opracowanego rozwiązania w za-
kresie badanych przykładowych częstotliwości drgań.
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Abstract. The article presents the design methodology and ex-
perimental results of the composition of the recycling compos-
ite mixture in terms of the effectiveness of vibration damping. 
The composite mixture allowed for the management of recycled 
materials: SBR rubber granulate and polyethylene terephthalate 
in the form of PET flakes. The conducted tests showed the ef-
fectiveness of the developer solution in the scope of the tested 
sample vibration frequencies.
Keywords: SBR rubber granulate; PET flakes; damping effi-
ciency; vibration reduction.

tłumiące gumy, która przyczynia się 
do zwiększenia pochłaniania dźwięku 
przez betony z dodatkiem granulatów 
gumowych o różnych frakcjach. Taki 
beton jest stosowany np. w panelach 
betonowych tłumiących hałas przy au-
tostradach.

Zagospodarowywanie odpadów opa-
kowań spożywczych z politereftalanu 
etylenu oraz gumy z opon samocho-
dowych ma istotny wpływ na ochro-
nę środowiska naturalnego, zarówno 
w skali gospodarki europejskiej, jak 
również światowej [6]. A.C. Corredor-
-Bedoya i inni badali kompozyty ce-
mentowe zawierające 25% granulatu 
gumowego i stwierdzili, że w przypad-
ku częstotliwości 600 do 2400 Hz wy-
kazują większe wartości pochłaniania 
dźwięku w porównaniu z kompozytem 
cementowym bez dodatku granulatu 
gumowego.

Minimalizacja wytwarzania odpadów 
oraz wykorzystywanie ich w sposób 
najbardziej efektywny wynika z uregu-
lowań prawnych. Ustawa „O odpadach” 
wprowadza pięciostopniową hierarchię 
sposobów postępowania z odpadami. 
Obejmuje ona: zapobieganie powsta-
waniu odpadów; przygotowanie ich do 
ponownego użycia; recykling odpadów 
i inne procesy odzysku oraz unieszko-
dliwienie [1]. 
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Jednym z odpadów jest guma SBR, 
którą pozyskuje się ze zużytych opon 
samochodowych. Po przerobieniu wy-
stępuje ona w postaci: pyłu; miału; 
granulatu; ścieru; chipsów i strzępów. 
Pył, miał czy granulat gumowy stosu-
je się najczęściej jako zamiennik kru-
szywa w betonach modyfikowanych. 
Jest on również używany do produk-
cji asfaltu, mat oraz węży gumowych. 
Strzępy, chipsy i granulat gumowy są 
wykorzystywane do wykonania dre-
naży, nawierzchni boisk, chodników, 
elastycznych kostek brukowych oraz 
podkładów amortyzujących uderzenia. 
Pocięte i sprasowane zużyte opony 
znajdują zastosowanie również w bu-
dowie nasypów. Kolejny odpad to 
politereftalan etylenu w postaci kolo-
rowych płatków PET pozyskany ze zu-
żytych opakowań spożywczych. Jest to 
polimer termoplastyczny, najczęściej 
stosowany do produkcji opakowań 
spożywczych, ale również do produk-
cji folii pokryciowych, tkanin obicio-
wych czy namiotowych. Brak dbałości 
o zagospodarowanie odpadów jedno-
znacznie przekłada się na ich nadmier-
ne zaleganie na składowiskach czy 
wysypiskach śmieci. Skuteczną odpo-
wiedzią na ten ważny problem ekolo-
giczny w skali całego świata jest za-
gospodarowanie odpadów w możliwie m
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największej ilości. Opracowana recy-
klingowa mieszanka kompozytowa ba-
zująca na granulacie gumowym SBR 
oraz politereftalanie etylenu w postaci 
płatków PET pozwala na efektywne 
ich zagospodarowanie.

W artykule przedstawiono badania 
efektywności tłumienia oddziaływań 
mechanicznych przez próbki wyko-
nane z opracowanej mieszanki kom-
pozytowej i wykazano, że jest ona 
skuteczna w redukcji oddziaływań me-
chanicznych w zakresie częstotliwości 
drgań odpowiednio 1000, 1500, 2000 
i 2500 Hz.

Recyklingowa mieszanka 
kompozytowa

Recyklingowa mieszanka kompo-
zytowa została opracowana wg autor-
skiego zgłoszenia patentowego P.Cz. 
427423 [7]. Wykorzystano granulat 
gumowy SBR, pozyskany ze zużytych 
opon samochodowych o frakcjach: 
0÷1 mm, 0,8÷2 mm, 2÷4 mm oraz 
politereftalan etylenu w postaci kolo-
rowych płatków PET. Charakteryzo-
wał się on gęstością 350÷700 kg/m3, 
a punkt i temperatura zapłonu były 
większe od 350°C [8]. Podstawowe 
właściwości politereftalanu etylenu 
to bardzo duża odporność chemiczna, 
duża: stabilność kształtu, trwałość, 
sztywność, odporność na czynniki at-
mosferyczne, wytrzymałość mecha-
niczna i odporność na temperaturę 
[9]. Przetworzony występuje w posta-
ci płatków i granulatu PET [10, 11]. 
Składniki recyklingowe połączono 
spoiwem – żywicą poliestrową, która 
jest tworzywem syntetycznym, odpor-
nym na wodę, rozciąganie i ściskanie 
[12], a powstaje w procesie poliestryfi-
kacji m.in. kwasów i glikoli. Zastoso-
wano ją razem z utwardzaczem.

Projekt składu recyklingowej mie-
szanki kompozytowej zakładał uzy-
skanie kompozytu o maksymalnej 
szczelności, która była definiowana mi-
nimalną jamistością stosu okruchowego 
zastosowanych składników w postaci 
różnych proporcji frakcji granulatu gu-
mowego SBR i płatków PET. Proporcje 
zmieszania poszczególnych składni-
ków:

1) jednakowa ilość płatków PET 
w każdej serii 1, 2, 3;

2) maksymalna zawartość granulatu 
gumowego w ilości 50÷60%. W serii 1 
zastosowano granulat o frakcji 0÷1 mm, 
w serii 2 – granulat o frakcji 0,8÷2 mm, 
a w serii 3 – granulat o frakcji 2÷4 mm. 
Wykonano po siedem oznaczeń dla 
każdej serii. Wyniki badań jamistości 
w stanie zagęszczonym zestawiono 
w tabelach 1, 2, 3.

Na podstawie przeprowadzonych 
badań oraz analizy średniej wartości 
jamistości mieszanek kompozyto-
wych, o maksymalnej ilości granula-
tu gumowego SBR o frakcji 0÷1 mm 
stwierdzono, że największą szczel- 
ność jz = 11,314% uzyskała mieszan-
ka serii 1/4, przy jednoczesnej naj-
mniejszej objętości V = 267,4 cm3, co 
świadczy o maksymalnej jej szczelno-
ści. W dalszych badaniach nazwano ją 
serią 1.

W przypadku mieszanek kompozyto-
wych, o maksymalnej ilości granulatu 
gumowego SBR o frakcji 0,8÷2 mm 
stwierdzono, że największą szczelność 
wykazała seria 2/7. Minimalna war-
tość jamistości wyniosła jz = 12,774%, 
przy jednoczesnej najmniejszej objęto-
ści V = 272,2 cm3. Jest to maksymalna 
szczelność mieszanki kompozytowej, 
którą w dalszych badaniach nazwano 
serią 2.

Największą szczelność wśród mie-
szanek kompozytowych, o maksy-
malnej ilości granulatu gumowego 
SBR o frakcji 2÷4 mm stwierdzono 
w przypadku serii 3/1. Jamistość osią-
gnęła jz = 13,686%, przy jednoczesnej 
najmniejszej objętości V = 274,6 cm3. 
W ten sposób uzyskano skład mieszan-
ki kompozytowej, którą do dalszych ba-
dań nazwano serią 3.

Tabela 1. Średnie wartości jamistości w stanie zagęszczonym w przypadku serii z naj-
większą ilością granulatu gumowego SBR o frakcji 0÷1 mm
Table 1. Average values of cavity in the compactem state for a series with the use of the largest 
amount of SBR rubber granules with a fraction of 0÷1 mm

Nr 
serii

Granulat SBR [g]
Kolo-
rowe
płatki 
PET 
[g]

Całko-
wita 
masa

próbki 
[g]

Ob-
jętość 
próbki

V 
[cm3]

Gęstość 
nasypowa
w stanie  

zagęszczo-
nym
ƍbz  

[g/cm3]

Jamistość
w stanie  

zagęszczo-
nym jz  

[%]

0÷1 
[mm]

0,8÷2 
[mm]

2÷4 
[mm]

1/1 60 10 40 20

130

268,1 0,485 11,496
1/2 60 20 30 20 274,6 0,473 13,696
1/3 60 30 20 20 269,1 0,483 11,861
1/4 60 40 10 20 267,4 0,486 11,314
1/5 50 20 40 20 277,0 0,469 14,416
1/6 50 30 30 20 279,4 0,465 15,146

1/7 50 40 20 20 272,2 0,478 12,774

Tabela 2. Średnie wartości jamistości w stanie zagęszczonym w przypadku serii z naj-
większą ilością granulatu gumowego SBR o frakcji 0,8÷2 mm
Table 2. Average values of cavity in the compacted state for a series with the use of the lar gest 
amount of SBR rubber granules with a fraction of 0,8÷2 mm

Nr 
serii

Granulat SBR [g]
Kolo-
rowe
płatki 
PET 
[g]

Całko-
wita 
masa

próbki 
[g]

Ob-
jętość 
próbki

V 
[cm3]

Gęstość 
nasypowa
w stanie  

zagęszczo-
nym
ƍbz  

[g/cm3]

Jamistość
w stanie  

zagęszczo-
nym jz  

[%]

0÷1 
[mm]

0,8÷2 
[mm]

2÷4 
[mm]

2/1 10 60 40 20

130

281,8 0,461 15,876
2/2 20 60 30 20 277,0 0,469 14,416
2/3 30 60 20 20 277,0 0,469 14,416
2/4 40 60 10 20 277,0 0,469 14,416
2/5 20 50 40 20 281,8 0,461 15,876
2/6 30 50 30 20 279,4 0,465 15,146

2/7 40 50 20 20 272,2 0,478 12,774
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Tabela 3. Średnie wartości jamistości w stanie zagęszczonym w przypadku serii 
z największą ilością granulatu gumowego SBR o frakcji 2÷4 mm
Table 3. Average values of cavity in the compacted state for a series with the use of the largest 
amount of SBR rubber granules with a fraction of 2÷4 mm

Nr 
serii

Granulat SBR [g]
Kolo-
rowe
płatki 
PET 
[g]

Całko-
wita 
masa

próbki 
[g]

Ob-
jętość 
próbki

V 
[cm3]

Gęstość 
nasypowa
w stanie  

zagęszczo-
nym
ƍbz  

[ /cm3]

Jamistość
w stanie  

zagęszczo-
nym jz  

[%]

0÷1 
[mm]

0,8÷2 
[mm]

2÷4 
[mm]

3/1 20 40 50 20

130

274,6 0,473 13,686
3/2 30 30 50 20 279,4 0,465 15,146
3/3 40 20 50 20 281,8 0,461 15,876
¾ 10 40 60 20 281,8 0,461 15,876

3/5 20 30 60 20 277,0 0,469 14,416
3/6 30 20 60 20 281,8 0,461 15,876

3/7 40 10 60 20 286,6 0,454 17,153

Na rysunku 1 zestawiono wybrany 
procentowy skład recyklingowych mie-
szanek kompozytowych serii 1, 2, 3, 
a w tabeli 4 skład procentowy recyklin-
gowych mieszanek kompozytowych 
serii 1, 2, 3 charakteryzujących się mi-
nimalnymi średnimi wartościami jami-
stości w stanie zagęszczonym. Określo-

PET
granulat gumowy SBR 2÷4 mm
granulat gumowy SBR 0,8÷2 mm
granulat gumowy SBR 0÷1 mm

100

Seria

Skład mieszanek [%]

80

60

40

20

0 1 2 3

Tabela 4. Skład opracowanych recyklingowych mieszanek kompozytowych serii 1÷3, przy-
jęty do dalszych badań
Table 4. Compositions of the developed 1÷3 recycling composite mixtures, accepted for further 
research

Seria 
mieszanki

kompozytowej
Jedno- 

stka
Granulat 

gumowy SBR  
0÷1 mm

Granulat 
gumowy SBR  

0,8÷2 mm

Granulat 
gumowy SBR  

2÷4 mm

Kolorowe
płatki 
PET

Suma

1
[g] 60 40 10 20 130
[%] 46,15 30,78 7,69 15,38 100

2
[g] 40 50 20 20 130
[%] 30,78 38,46 15,38 15,38 100

3
[g] 20 40 50 20 130
[%] 15,38 30,78 38,46 15,38 100

no procentowe składy recyklingowych 
mieszanek kompozytowych charakte-
ryzujących się minimalnymi średnimi 
wartościami jamistości w stanie za-
gęszczonym, które wynoszą odpowied-
nio: seria 1 – 46,15%, seria 2 – 38,46%, 
seria 3 – 38,46%. Następnie poddano je 
badaniu efektywności tłumienia w na-
stępstwie propagującej przez próbkę re-
cyklingowej mieszanki kompozytowej 
fali mechanicznej.

Przygotowanie próbek 
i stanowisko badawcze

Z mieszanek kompozytowych serii 1, 
2, 3 wykonano próbki w kształcie wal-
ca o średnicy 100 mm i wysokości 10, 
15, 20 mm. Kształt próbek przyjęto ze 
względów praktycznych wynikających 
z technologii ich wykonania, natomiast 
średnicę z uwzględnieniem uziarnienia 
granulatu gumowego SBR i płatków 
PET. Pozwolił na bardziej równomierne 
przekazanie obciążeń i wpłynął na do-
kładność uzyskanych wyników badań 
(rysunek 2).

Rys. 1. Skład procentowy opracowanych 
recyklingowych mieszanek kompozyto-
wych serii 1÷3, przyjęty do dalszych badań
Fig 1. Percentage compositions of the devel-
oped recycling composite blends series 1÷3, 
adopted for further research

Analizowano próbki o różnej wyso-
kości 10, 15, 20 mm w celu sprawdze-
nia, czy efektywność tłumienia będzie 
proporcjonalna do ich wysokości, przy 
różnym składzie ilościowym poszcze-
gólnych składników badanego kompo-
zytu tłumiącego. Próbki o wysości po-
niżej 10 mm nie wykazały sztywności 
strukturalnej i nie były brane pod uwa-
gę. W celu przekazania siły skupionej 
ze wzbudnika na próbkę zastosowa-
no obustronne nakładki ze stali S355, 
które przyklejono na podstawach wal-
ca. Ich grubość wynosiła 5 mm, masa 
350±0,5 g, a średnica odpowiadała 
średnicy próbek.

Efektywność tłumienia propagującej 
fali mechanicznej przez recyklingową 
mieszankę kompozytową serii 1, 2, 3 
oceniono na specjalnie zbudowanym 
stanowisku badawczym (rysunek 3, 
fotografia). Przygotowaną próbkę z re-
cyklingowej mieszanki kompozytowej 
poddano badaniu propagacji fali wywo-
łanej przez wzbudnik w przypadku czę-
stotliwości: 1000, 1500, 2000, 2500 Hz. 
Celem badań było określenie takiego 
składu recyklingowej mieszanki kom-
pozytowej, którą cechowałaby duża 
sztywność strukturalna i efektywność 
redukcji oddziaływań mechanicznych. 
Przyjęto maksymalną siłę na wejściu 
i wyjściu sygnału, oceniając w ten 
sposób efektywność tłumienia przez 
określenie tłumienia względnego. Przy-
kładowy rozkład sygnału w przypadku 
próbki mieszanki kompozytowej serii 1 
o wysokości 20 mm i częstotliwości od-
działywania 1000 Hz przedstawiono na 
rysunku 4.

Na podstawie odczytanych z wy-
kresów wyników określono tłumienie 
względne wg wzoru.

[ ]1100 1 % = − 
 

tw
x

gdzie :
wt – tłumienie względne określające, jaka część 
siły wejściowej jest pochłaniana przez badaną 
próbkę recyklingowej mieszanki kompozyto-
wej [%],
x – stosunek maksymalnej siły odczytanej na 
wejściu Fwe [N] do maksymalnej siły odczyta- 

nej na wyjściu Fwy [N], = we

wy

F
x

F
.

Wyniki badań w przypadku drgań 
o częstotliwości 1000, 1500, 2000 
i 2500 Hz wywołanych wzbudnikiem 
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przedstawiono w tabeli 5. Na ich pod-
stawie określono, jaki procent siły 
wejściowej jest pochłaniany przez ba-
daną próbkę z recyklingowej mieszan-
ki kompozytowej. Badane serie 1, 2, 3 
wykazują minimalne tłumienia względ-

Stanowisko do badań propagacji fali 
przechodzącej przez próbkę wykonaną 
z opracowanej recyklingowej mieszanki 
kompozytowej
Stand for testing the propagation of a wave-
passing through a sample made of the devel-
oped recycling composite mixture

ne na poziomie 70% w przypadku czę-
stotliwości 1000, 1500, 2000, 2500 Hz. 
W przypadku serii 3 uzyskano maksy-
malne tłumienie względne dla często-
tliwości 1500 i 2000 Hz wynoszące 
ponad 94%.

Podsumowanie i wnioski
Do oceny efektywności tłumienia 

propagującej fali recyklingowej mie-
szanki kompozytowej wykonanej z gra-
nulatu gumowego SBR i politereftalanu 
etylenu w postaci kolorowych płatków 
PET przyjęto autorski projekt składu 
mieszanki kompozytowej o maksymal-
nej szczelności w kompozycie, którą 
zdefiniowano minimalną jamistością 
stosu okruchowego zastosowanych 
składników. Wybrano serię 1 o mini-
malnej jamistości jz = 11,314%, serię 2 
o minimalnej jamistości jz = 12,774% 
i serię 3 – jz = 13,686%. Następnie wy-
konano próbki w kształcie walca i pod-
dano je badaniu efektywności tłumienia 
w następstwie propagacji fali mecha-
nicznej przez próbkę.

Na podstawie otrzymanych wyni-
ków stwierdzono, że w przypadku 
badanych częstotliwości 1000, 1500, 
2000 i 2500 Hz opracowana mieszanka 
kompozytowa serii 1, 2, 3 skutecznie 
redukuje oddziaływania mechaniczne. 
Najefektywniejsze tłumienie względ-
ne uzyskano w przypadku serii 1 dla 
częstotliwości 1000, 1500 i 2500 Hz, 
natomiast w przypadku częstotliwości 
2000 Hz najefektywniejsze tłumienie 
względne uzyskano dla serii 3. Maksy-
malne tłumienie względne przekroczyło 
85%. W każdym z pozostałych przypad-
ków badań uzyskane wartości tłumienia 
względnego przekraczały 70%.

Rys. 3. Schemat stanowiska badawczego: a) widok z boku; b) widok z góry: 1 – gumowa 
mata wyrównująca grubości 1 mm, 2 – wzbudnik K2007E01, 3 – statyw, 4 – stojak do za-
wieszenia próbki, 5 – ściana betonowa usztywniająca grubości 24 cm, 6 – badana próbka 
mieszanki kompozytowej, 7 – czujnik siły 2311-1, 8 – nagwintowany pręt M6 mocujący 
czujnik siły, 9 – nagwintowany pręt mocujący badaną próbkę mieszanki kompozytowej 
M5 z czujnikiem siły, 10 – nagwintowany pręt M5 mocujący czujnik siły z próbką
Fig 3. Diagram of the test stand: a) sideview; b) top view: 1 – rubber leveling mat, thickness 
1 mm, 2 – inductor K2007E01, 3 – tripod, 4 – stand for hanging the sample, 5 – concretes 
tiffening wall, thickness 24 cm, 6 – tested sample of the composite mixture, 7 – force sensor 
2311-1, 8 – threaded rod M6 fastening the force sensor, 9 – threaded rod fastening the tested 
sample of the composite mixture M5 with a force sensor, 10 – threaded rod M5 fastening the 
force sensor with a sample

Rys. 2. Próbka do badania propagacji fali w mieszance kompozytowej: a) po lewej wi-
dok mieszanki kompozytowej; po prawej składniki mieszanki kompozytowej: 1 – płatki 
PET; 2, 3, 4 – granulat gumowy SBR o frakcji odpowiednio 0÷1 mm, 0,8÷2 mm, 2÷4 mm; 
b) rzuty prostokątne próbki: 1 – mieszanka kompozytowa; 2, 3 – krążek ze stali S355 
grubości 5 mm
Fig. 2. A sample for testing wave propagation in a composite mix: a) on the left, a view of 
the composite mix; on the right, the components of the composite mixture: 1 – PET flakes;  
2, 3, 4 – SBR rubber granulate with a fraction respectively of 0÷1 mm, 0.8÷2 mm, 2÷4 mm; 
b) orthogonal projections of sample: 1 – composite mix; 2, 3 – circle made of S355 steel,  
5 mm thick

a)

a)

b)

b)
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Na podstawie opracowanej meto-
dy badań można optymalizować skład 
mieszanek kompozytowych, z różnych 
materiałów recyklingowych. Opraco-
wana mieszanka może być stosowana 
do wypełnienia otworów ceramicznych 
lub betonowych ażurowych pustaków 
ściennych. W efekcie możliwa będzie 
redukcja oddziaływań mechanicznych 

propagujących w postaci mechanicznej 
fali zaburzenia, przez mur np. pełniący 
rolę ściany fundamentowej budynku. 

Fale mechaniczne pojawiające się 
w następstwie oddziaływań dynamicz-
nych spowodowanych np. działaniem 
maszyn i urządzeń powodujących po-
wstawanie drgań przenoszonych przez 
podłoże na ściany budynku można 

skutecznie ograniczyć z zastosowa-
niem zaprezentowanego rozwiązania, 
poprawiając znacznie komfort użytko-
wy osób znajdujących się wewnątrz bu-
dynków. Takie oddziaływania są rów-
nież przenoszone przez grunt w pobliżu 
istniejących torowisk lub dróg o dużym 
natężeniu ruchu. Z racji wykazanej 
skuteczności opracowane rozwiązanie 
recyklingowej mieszanki kompozyto-
wej może być powszechnie stosowa-
ne w budownictwie, przyczyniając się 
również do zagospodarowywania mate-
riałów recyklingowych.
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Rys. 4. Wykresy drgań częstotliwości 1000 Hz wywołanych wzbudnikiem w przypadku 
próbki mieszanki kompozytowej serii 1 o grubości 20 mm 
Fig. 4. Graphs of vibrations caused by the inductor for a sample of the composite mix series 1 
with a thickness of 20 mm and a frequency of 1000 Hz

Tabela 5. Wartości siły na wejściu i wyjściu w przypadku propagującej fali mechanicznej 
przez próbki recyklingowej mieszanki kompozytowej o grubości 20 mm serii 1, 2 i 3
Table 5. List of readings of the input and output force values for the propagating mechanical wave 
by the samples of the recycling composite mixture with a thickness of 20 mm, series 1, 2 and 3

Nr serii
Częstotliwość 

sygnału
f [Hz]

Maksymalna wartość 
siły na wejściu

Fwe [N]

Maksymalna wartość 
siły na wyjściu

Fwy [N]

Tłumienie
względne

wt [%]

1

1000 1,5 0,2 86,7

1500 2,8 0,09 96,8

2000 0,55 0,075 86,3

2500 0,32 0,045 85,7

2

1000 1,05 0,29 72,2

1500 1,8 0,12 93,3

2000 0,5 0,08 83,9

2500 0,3 0,09 69,7

3

1000 1,4 0,22 84,4

1500 2,6 0,14 94,62

2000 0,5 0,055 94,5

2500 0,28 0,06 78,7


